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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

NABRZEŻE HUK 

 

Fot. 1 10,0 mb – pionowe pęknięcie odwodnej ściany oczepu 

 

 

Fot. 2 16,0 mb – pionowe pęknięcie odwodnej ściany oczepu 
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Fot.3  21,0 mb – dylatacja, widoczna zniszczona ściana oczepu 

 

Fot. 4 41,5mb – dylatacja 
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Fot. 5 43,0mb – skośne pęknięcie odwodnej ściany oczepu 

 

 

Fot. 6 62,0 mb – dylatacja, widoczna zniszczona dolna krawędź 
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Fot. 7 65,0 mb – pokruszona, widoczna zniszczona dolna krawędź z odsłoniętym prętem 

zbrojenia 

 

 

Fot. 8 72,0 mb – pokruszona, widoczna zniszczona dolna krawędź z odsłoniętym prętem 

zbrojenia oraz pionowe pęknięcie oczepu 
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Fot. 9 75,0 mb – pokruszona, widoczna zniszczona dolna krawędź z odsłoniętym prętem 

zbrojenia oraz pionowe pęknięcia oczepu 

 

 

Fot. 10 82,5 mb – dylatacja, widoczna zniszczona ściana oczepu 
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Fot. 11 85,0 mb – poziome pęknięcie oczepu 

 

 

Fot. 12 95,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu 
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Fot. 13 104,0 mb – dylatacja 

 

 

Fot. 14 115,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu 
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Fot. 15 124,0 mb – dylatacja 

 

 

Fot. 16 130,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu, widoczne liczne rysy poziome i 

pionowe 
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Fot. 17 132,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu, widoczne liczne pręty zbrojenia 

 

 

Fot. 18 140,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu, widoczne liczne pręty zbrojenia 
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Fot. 19 142,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu, widoczne liczne pręty zbrojenia 

 

 

Fot. 20 144,0 mb – dylatacja 
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Fot. 21 155,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu, widoczne pręty zbrojenia 

 

 

Fot. 22 160,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu 
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Fot. 23 163,0 mb – na dylatacji, bardzo mocno pokruszona odwodna ściana oczepu z 

widocznym prętem zbrojenia 

 

 

Fot.24 163,0 mb – dylatacja, widoczne ubytki w odwodnej ścianie oczepu 
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Fot. 25 172,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu z widocznym prętem zbrojenia 

 

 

Fot. 26 180,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu z widocznym prętem zbrojenia 
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Fot. 27 183,0 mb – dylatacja 

 

Fot. 28 202,5 mb dylatacja 
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Fot. 29 210,0 mb – pokruszona dolna krawędź oczepu z widocznym prętem zbrojenia 

 

 

Fot. 30 222,0 mb – pionowe pęknięcie żelbetowego oczepu 
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Fot. 31 223,0 mb – dylatacja 

 

Fot. 32 230,0 mb – pokruszona dolna krawędź oczepu z widocznym prętem zbrojenia 
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Fot. 33 240,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu z widocznym prętem zbrojenia 

 

 

 

Fot. 34 243,0 mb – dylatacja 
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Fot. 35 249,0 mb – pokruszona odwodna ściana oczepu z widocznym prętem zbrojenia 

 

 

Fot. 36 265,0 mb – dylatacja 

 



37 
 

 

Fot. 37 268,5 mb – południowy narożnik nabrzeża, pokruszona dolna część z widocznym 

prętem zbrojenia 

 

 

Fot. 38 119,0 mb – widok nieszczelności 
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Fot. 39 140,0 mb – widok nieszczelności 

 

 

Fot. 40 142,5 mb – widok nieszczelności 
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Fot. 41 172,0 mb – widok nieszczelności 

 


