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DO WYKONAWCOW

dotyczy : postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwienn publicznych, pod nazwa Przystosowanie
infrastruktury _terminalu _promowego w__Swinoujsciu __do obstugi _transportu
intermodalnego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j.) Zamawiajacy, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty, o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod nazwa Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w_Swinoujsciu _do obstugi
transportu intermodalnego, udziela wyjasnien na wnioski wykonawcéw z dnia 15.03.2019:

Pytanie 1
W zwigzku z zapisem OT PW hydro konstr. Dla 5a i 5b pkt 5.2.1 Wykonawca w cenie ma uwzgledni¢
ochrone katodowg?

Elementy stalowe

5.2.1. Stalowa $cianka szczelna oraz pale stalowe

Stalowa paloscianke sekcfi od 10 do 15 pracujacq w kategorii korozyjnosci
C5-M ( wg. PN-EN ISO 12944 ) nalezy obustronnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie w strefie
bezposredniego kontaktu z woda poprzez malarskg powlokg antykorozyjng o okresie trwalosci
>15lat przy minimalnej grubosci warstwy suchej 320pm.

Dia sekcji 9 przewiduje si¢ grubos¢ warstwy suchej powloki 500pm.

Paloécianke nalezy przygotowa¢ do zainstalowania ochrony katodowej wykonujac
trwale polgczenia elektryczne pomigdzy kolejnymi elementami Scianki szczeine| (spawanie
zamkow brusdw lub laczenie poprzez przyspawane plaskowniki).

Zabezpieczenie  antykorozyjne  Scianki  szczelnej  wykona¢  obustronnie
w zakresie od 10cm powy2ej spodu konstrukcji Zelbetowej do glebokosci 1,00 m powyzej Hy (
do rzednej -11,0mAm )

Pale stalowe nalezy jednostronnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie w strefie kontaktu
Z wodq poprzez malarskg powloke antykorozyjng z okresem trwalosci >15 lat o minimainej
grubosci warstwy suchej 320pm ( kategoria korozyjnosci C5-M),

Zabezpieczenie antykorozyjne pali wykona¢ jednostronnie na dlugosciach tozsamych
z dlugosciami zabezpieczenia $cianek szczelnych.

Odpowiedz 1
Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ zapewnienia pasywnej ochrony antykorozyjnej oraz
przygotowania scianki szczelnej do zastosowanie aktywnej ochrony antykorozyjne;.



